Verarbeitungshinweis für Nassschiebebilder (Decals)

· Untergrund muss staub- und fettfrei sei

· die Oberfläche des Untergrundes sollte glänzend sein, damit keine grauen Schleier entstehen

· die Nassschiebebilder  randscharf ausschneiden

· etwas länger außerhalb des Wassers durchweichen lassen

· nach dem Antrocknen des Schiebebildes  zum besseren Anschmiegen an die Oberfläche des Modells Weichmacher bei Bedarf auftragen.
· trocknen lassen und mit lösungsmittelfreien farblosen Acryllack versiegeln damit es abrieb- und grifffest wird.
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